
国抽发布：这 3 批次冲锋衣产品不合格，问题都出在

这个项目上！  

 

近期，市场监管总局组织开展了冲锋衣产品质量国家监督抽查。本次共抽查了北京、上

海、江苏、浙江、安徽、福建、广东等 7 个省、直辖市 26 家企业生产的 37 批次冲锋衣

产品。 

  

本次抽查依据 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB 

18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 32614-2016《户外运动

服装 冲锋衣》等标准的要求，对冲锋衣产品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳

香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、

绳带要求、附件锐利性、表面抗湿性（洗后）、静水压（洗后）、纤维含量等

12个项目进行了检验。 

  

抽查发现有 3 批次产品不符合标准的规定，涉及到纤维含量、静水压（洗

后）项目。其中 3 批次产品的静水压（洗后）项目均不合格。 
 

 

静水压 



  静水压是指织物抵抗被水渗透的程度。以织物承受的静水压来表示水透过织

物所受的阻力。在标准大气条件下，试样的一面承受持续上升的水压，直到另一

面出现三处渗水点为止，记录第三处渗水点出现时的压力值，并以此评价试样的

防水性能。冲锋衣的静水压越大，说明服装防水性能较好，水不容易渗透，服装

在恶劣的雨天能够抵御水的渗透，起到防水的作用，所以实测数值越大越好。  

 

按照标准 GB/T 32614-2016《户外运动服装 冲锋衣》的规定，冲锋

衣产品需满足的静水压指标分为Ⅰ级和Ⅱ级，具体如下： 

 

 

 

 

 

且规定： 

 

 

取样选择上，按照如下规定取样： 

 

  

不合格产品信息 

受检企

业名称 

生产企业名

称 

生产

企业

所在

地 

产品

名称 

规格

型号 

产品

等级 

生产日

期/批号 

主要不合格项

目 
承检机构 



山东银

座商城

股份有

限公司 

南京边城体

育用品股份

有限公司 

江苏

省 

Rous

ku W

 Jac

ket

女款

功能

夹克 

165/

88A 

175/

96A 

170/

92A 

合格

品 

H108-00

53（货

号） 

静水压（洗

后）、纤维含

量 

南京市产品

质量监督检

验院 

福州市

鼓楼区

雪狼体

育用品

店 

宿州盈德服

装有限公司 

安徽

省 

男款

三合

一冲

锋衣 

170/

88A 

185/

100A 

合格

品 

款号：JW

1703 
静水压（洗后） 

广州检验检

测认证集团

有限公司

（国家纺织

品服装服饰

产品质量检

验中心（广

州）） 

石狮市

比尔齐

服饰有

限公司

（工厂

店） 

石狮市比尔

齐服饰有限

公司 

福建

省 

男冲

锋衣 

170/

88A 

合格

品 

2018-07

-20/CM8

18815 

静水压（洗后） 

广州检验检

测认证集团

有限公司

（国家纺织

品服装服饰

产品质量检

验中心（广

州）） 

 

 

（来源：国家市场监督管理总局） 
 


