
4 款羽绒服充绒量等未达标准 涉及标称以纯、班尼路、热风 

 

冬天保暖，怎能少得了羽绒服。然而，市面上销售的羽绒服质量如何？近日，佛

山市消委会官网发布羽绒服质量调查分析报告。分析报告显示，有 4 款羽绒服分

别就充绒量、蓬松度及清洁度未达到标准要求。 

 
据悉，本次调查样品由佛山电视台工作人员以普通消费者的身份，从佛山市实体

商铺和线上平台购买，共计 10 个品牌。购样价格从 179 元/件到 901 元/件不等，

基本覆盖市场主销羽绒服产品。 

 

（以下本次报告中提到的各品牌，仅限于表中所列的测试款号，不代表该品牌其他

批次的产品质量情况。） 

 

市场调查购样明细表 

 

品牌 样品名称 款号 规格号型 填充物 含绒量 充绒量 
单价 

（元） 

雪中飞 羽绒服 X80130866 175/96A 鹅绒 90% 64g 179 

YAYA/ 

鸭鸭 
春秋羽绒服 A-5560 170/88A 白鸭绒 90% 112g 193 

优衣库 
高级轻型羽绒无缝连

帽外套 
311-409325 180/108B(XL) 白鸭绒 90% 71g 299 

以纯 男装梭织羽绒外套 2841153420 180/92A(XL) 白鸭绒 80% 116g 429 

安踏 女羽绒服 16847845-4 180/100A(2XL) 灰鸭绒 90% 103g 431 

Baleno/班尼路 羽绒外套 / 180/104A 灰鸭绒 90% 249g 444.45 



李宁 短羽绒服 AYMN065-2 170/88A 灰鹅绒 90% 112g 530 

耐克 女子机织羽绒服 AJ7424 165/88A 灰鸭绒 75% 90.4g 599 

hotwind/ 

热风 
D3 轻薄中长羽绒服 F12M8419 180/100A(XL) 灰鸭绒 80% 168g 799 

THE NORTH F

ACE/北面 
羽绒服 NF0A3CGI 170/92A(M) 灰鹅绒 75% 154g 901 

 

本次市场调查选取了与羽绒服的保暖性、美观性、羽绒品质等密切相关的几个指

标进行对比。经测试，10 款羽绒服样品中，有 6个样品全部符合标准要求，有 4

款分别就充绒量、蓬松度及清洁度未达到标准要求。 

 

不符合要求样品 

 
序号 品牌 商品名称 款号/货号 生产商 不符项 

1 以纯 男装梭织羽绒外套 2841153420 东莞市以纯集团有限公司 充绒量 

2 Baleno/班尼路 羽绒外套 88837524 
广州友谊班尼路服饰有限公

司 
充绒量 

3 hotwind/热风 D3 轻薄中长羽绒服 F12M8419 热风投资有限公司 蓬松度 

4 THE NORTH FACE/北面 羽绒服 NF0A3CGI 源瀚制衣有限公司 

充绒量 

蓬松度 

清洁度    

 

1 

标称为“东莞市以纯集团有限公司”生产的“以纯”品牌的“男装梭织羽绒外

套” 充绒量不符合要求。该产品标称充绒量为 116 克，实测只有 106 克，低于

标准中充绒量 “—5%”的规定。 

 

2 

标称为“广州友谊班尼路服饰有限公司”生产的“Baleno/班尼路”品牌的“羽

绒外套” 充绒量不符合要求。该产品标称充绒量为 249 克，实测只有 221 克，

低于标准中充绒量 “—5%”的规定。 

 

3 

标称为“热风投资有限公司”生产的“hotwind/热风”品牌的“D3轻薄中长羽

绒服” 蓬松度不符合要求。该产品的羽绒蓬松度实测为 12.1cm，低于标准中蓬

松度≥14.0cm 的规定。 

 

4 

标称制造商为“源瀚制衣有限公司”生产的“THE NORTH FACE（北面）”品牌的

“羽绒服” 充绒量、蓬松度、清洁度不符合要求。该产品标称充绒量为 154 克，

实测只有142克，低于标准中充绒量 “—5%”的规定；羽绒蓬松度实测为13.8cm，

低于标准中蓬松度≥15.0cm 的规定；羽绒清洁度实测为 230mm，低于标准中清洁

度≥450mm 的规定。 

 



对消费者的建议 

01 

根据保暖需要做出选择。 

 

轻薄型羽绒服具有轻薄柔软、款式新颖等优点，但因充绒量相对较少，其保暖性

能比较适合初冬或乍暖还寒时穿着，不太适合深冬严寒时节。 

 

02 

关注轻薄羽绒服的含绒量、充绒量。 

 

选购轻薄羽绒服时，要看清标签上是否注明厂名厂址、含绒量、充绒量等质量指

标。尽量选择充绒量较多、含绒量 70%以上、面料密实的产品，这样的轻薄羽绒

服装相对会更保暖一些。 

 

03 

挑选不钻绒的羽绒服。 

 

在挑选时，可以将羽绒服拍打揉搓几下，看是否有钻绒现象产生，特别是缝合部

位。 

 

04 

挑选回弹性好的羽绒服。 

 

将羽绒服压紧后放开，回弹速度越快的说明羽绒的蓬松度越好，羽绒品质相对较

高。 

 

05 

试手感。 

 

用手磋摸羽绒服的填充物，质量好的羽绒服，摸起来手感是柔软的，如果能摸到

很多又粗又硬的毛梗，说明这件衣服里羽毛的含量较高，品质不是很好。 

 

06 

闻气味。 

 

闻气味，如果羽绒服上有明显的异味，或者臭味，很可能充填了劣质的羽绒，不

建议消费者购买。 

 

07 

防刮蹭。 

 

穿着轻薄羽绒服注意防止刮蹭。由于轻薄型羽绒服的面料相对也较薄，撕破强度

较低，消费者穿着时尽量注意避免大力拉扯或刮蹭。 

 



说明 

市场调查结果仅对样品负责，不代表同品牌不同型号、不同批次产品的质量状况；

测试结果仅供消费者选购产品作参考，为企业改进生产提高产品质量服务，不构

成对任何相关产品的推荐与宣传；任何企业、机构不得利用本次测试结果刊登广

告或从事其它促销、宣传、推广活动，违反本规定者佛山市消费者委员会将依法

追究其法律责任。 

 

 

（来源：中国质量新闻网、佛山市消委会网站） 

 

 

 


